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1 Научные труды 

1. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

БЕЛЫХ ЧУГУНОВ 

Печ. В книге: Теория и 

технология литейных 

сплавов. Тезисы 

докладов научно-

технической 

конференции. 1999. С. 

99-100. 

 Колокольцев 
В.М., 

Емелюшин 

А.Н., Потапов 
М.Г., Науменко 

А.В. 

2. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ 

НА СВОЙСТВА 

ТЕПЛОУСТОЙЧИВОЙ 

СТАЛИ 

Печ. Литейные процессы. 

2000. № 1. С. 36-40. 

 Долгополова 
Л.Б., 

Колокольцев 
В.М., Вдовин 

К.Н., 

Кузнецова 
Е.С., Боровков 

И.В., 

Городецкий 

М.А. 

3. СТАЛЬ. Патент на 
изобретение RU 2184792 C2 

Печ. Патент на изобретение 
RU 2184792 C2, 

10.07.2002. Заявка № 

2000117173/02 от 
27.06.2000. 

 Колокольцев 
В.М., Вдовин 

К.Н., 

Тахаутдинов 
Р.С., Бодяев 

Ю.А., 

Терентьев В.Л., 

Носов А.Д., 

Кандаков А.И., 

Долгополова 
Л.Б. 

4. ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОКАТНЫХ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВАЛКОВ ЗАО 

"МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ 

КОМПЛЕКС" ДЛЯ ОАО 

"ММК" 

 Литейное 
производство. 2007. № 

1. С. 11-14. 

 Бахметьев В.В., 

Цыбров С.В., 

Авдиенко А.В., 

Боровков И.В., 

Науменко В.Д., 

Копытов А.Н., 

Литвинов И.А. 

5. СПОСОБ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 

ОТЛИВКИ МАССИВНЫХ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВАЛКОВ СО СПЛОШНЫМ 

СЕЧЕНИЕМ 

 Патент на изобретение 
RU 2338623 C1, 

20.11.2008. Заявка № 

2007114631/02 от 
18.04.2007. 

 Бахметьев В.В., 

Мазур В.Н., 

Цыбров С.В., 

Мирзоян Г.С., 

Фастовцов 
С.Н., Авдиенко 

А.В., Копытов 
А.Н., Круглов 
И.В., Науменко 

В.Д., Санарова 
Е.В., 

Грудникова 
О.Б. 

6. УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 Патент на изобретение 
RU 2346788 C1, 

 Бахметьев В.В., 

Мазур В.Н., 
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КРУПНЫХ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

20.02.2009. Заявка № 

2007124353/02 от 
29.06.2007. 

Цыбров С.В., 

Мирзоян Г.С., 

Фастовцов 
С.Н., Шимирев 
С.В., Авдиенко 

А.В., Копытов 
А.Н. 

7. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ 

 Патент на изобретение 
RU 2375461 C2, 

10.12.2009. Заявка № 

2007104691/02 от 
06.02.2007. 

 Исхаков А.Ф., 

Бахметьев В.В., 

Малько С.И., 

Цыбров С.В., 

Пащенко С.В., 

Авдиенко А.В., 

Радченко Ю.Н., 

Невьянцев 
А.И., Копытов 

А.Н. 

2 Учебно-методические работы 

8.      

 


